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内容概要

多孔材料是一种性能优异的新型工程材料，用途十分广泛，涉及航空航天、电子与通讯、原子能、石
油化工、交通运输、冶金、机械、医学、环保、建筑等诸多领域以及电化学应用等方面。
本书较为系统地介绍了该类材料各种指标的检测方法。
全书共分8章，主要内容包括孔率的检测方法、孔径及其分布的检测方法、孔隙形貌的检测方法、比
表面积的检测方法、透过性能的检测方法、力学性能的检测方法，以及孔率、孔径、比表面积等三项
指标的综合检测方法（即压汞法和X射线折射分析法等）。
     本书可供从事多孔材料研究、生产与实用的科研人员、工程技术人员、材料性能测试人员及广大材
料工作者阅读，也可供高等院校材料类专业和相关专业的师生参考。
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