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内容概要

全书共分8章，主要内容包括锌冶金工艺概况、低品位硫化锌矿细菌浸出试验、低品位氧化锌矿锌浸
出性能及堆浸、浸出液的除铁工艺、净化液的萃取-反萃过程、反萃液有机相脱除与电积、低品位锌矿
浸出-萃取-电积等。
本书适合有色冶金行业的工程技术人员阅读参考，也可作为高等院校相关专业的教学参考用书。
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