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前言

理论与实践教学的结合是培养矿物加工工程专业学生创新能力的有效途径。
实验教学是对学生进行最佳智能结构培养的重要教学环节之一。
其基本任务是对学生进行实验技能的基本训练，加深学生对所学基本理论的认识，提高学生综合运用
知识的实践能力，培养学生的创新精神。
矿物加工实验技术是矿物加工工程专业实践教学的重要课程，主要是让学生掌握实验研究的基本步骤
和方法。
本书可作为矿物加工专业本科学生专业实验专用书，也可作为矿物加工专业工程技术人员进行实验研
究的参考书。
书中不仅包括验证性和单项性实验，而且还包括综合性、设计性、研究性实验。
内容涵盖物性检测、金属和非金属选矿、无机非金属材料和非金属深加工。
验证性和单项性实验主要介绍矿物加工专业一些常规的、重要的实验，包括实验仪器、设备的规格型
号以及其使用方法和步骤。
综合性、设计性、研究性实验用于培养学生基础知识的运用能力和动手能力，使学生形成进行专业实
验研究的基本思路，学会专业实验研究的基本方法。
本书共有十一章，其中第一、二、三、四、九章由东北大学于福家编写，第五、六章由东北大学印万
忠编写，第七、八、十章由东北大学刘杰编写，第十一章由河北理工大学赵礼兵编写。
东北大学于福家对全书进行了统一整理和修改。
由于编者水平有限，书中疏漏之处，敬请读者批评指正。
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内容概要

　　《矿物加工实验方法》主要介绍矿物加工专业实践教学中和选矿生产实践中常用的实验，包括实
验目的、原理、方法、步骤、实验数据分析等内容。
全书共十一章，包括物料物性分析实验、破碎与磨矿实验、磁电分选实验、重力分选实验、物料的浮
游分选实验、化学选矿实验、非金属材料深加工实验、无机非金属材料实验、实验室可选性实验、新
型检测方法、实验数据的处理和实验设计。
　　《矿物加工实验方法》可作为高等院校矿物加工专业本、专科实验教材，也可供相关企业实验室
的实验人员和技术人员参考。
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章节摘录

插图：实验3-4筒式磁选机磁场特性测量实验一、实验目的1.了解和掌握永磁筒式磁选机的磁场分布规
律；2.掌握磁场测量和绘制磁选机磁场特性图的方法。
二、基本原理磁选机的磁场特性是指其磁系所产生的磁场强度及其分布规律。
筒式弱磁场磁选机圆筒表面的平均磁场强度一般为120kA／m左右。
在选分区域内，磁场强度随着距磁极表面距离的增加而减小；在圆筒表面，磁极边缘处的磁场强度高
于磁极面中心和极间隙中心处的磁场强度；距离圆筒表面50mm以后，除最外边两点外，其余各点磁
场强度相近。
筒式磁选机的磁场特性，对其选别指标有很大的影响。
磁选机选分区的磁场特性是由磁选机的磁系机构和磁性材料的材质决定的。
由于各生产厂家生产的磁选机的磁系结构和磁性材料的材质各不相同，加之在磁选机使用过程中磁系
会发生退磁现象，因此适时测量磁选机的磁场分布特性，对于筒式磁选机的选择和评价具有重要意义
。
筒式磁选机的磁场特性通常由特斯拉计实际测得，特斯拉计的测量原理和使用方法见附3-1。
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编辑推荐

《矿物加工实验方法》：高等学校实验实训规划教材
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