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内容概要

由任耘主编的《无机非金属材料研究方法》介绍了无机非金属材料常用分析测试方法的基本原理、试
验方法、仪器结构和应用范围。
内容主要包括：光学显微分析、X射线衍射分析、电子显微分析、热分析等。
为了加深学生对所学知识的理解，2～7章后均附有习题与思考题。

《无机非金属材料研究方法》既可作为高等院校无机非金属材料工程专业的教材，也可供相关工程技
术人员参考。
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编辑推荐

　　《无机非金属材料研究方法》根据教育部无机非金属材料工程专业教学指导委员会颁布的无机非
金属材料工程专业规范中材料结构表征知识领域的相关要求编写。
由任耘主编的《无机非金属材料研究方法》着重论述分析测试方法的基本原理、实验技术和分析过程
，力求内容深度适中、知识结构合理，有利于对学生能力的培养，使学生对无机非金属材料研究中的
现代测试技术与分析方法有一个初步和较全面的认识，从而在学习本书之后具备以下能力：能够正确
选择分析测试方法；能看懂或分析典型的、较简单的测试结果；可以与专业的分析检测人员共同探讨
有关材料分析研究的试验方案和分析较复杂的检测结果；具备掌握新的分析方法和测试技术的自学能
力。
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