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内容概要

张明远等编著的《冶金工程实验教程》是根据冶金工程专业钢铁冶金方向人才培养目标的要求编写的
，内容涉及冶金原理、传输原理、冶金自动化技术、炼铁原料、炼铁学、炼钢学等专业主干课程的相
关实验。
本书侧重实用性和全面性，以冶金基础实验和冶金专业实验为基础，兼顾综合性、特色性实验，便于
培养学生的实验技能、动手能力、工程实践能力和创新能力。

《冶金工程实验教程》可作为高等院校冶金工程专业本科生的实验教材，亦可供冶金相关专业的工程
技术人员参考。
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章节摘录

版权页：   插图：   本实验采用单偏光显微镜，即只用一个偏光镜（通常是下偏光镜）观察和测定矿物
的物理性质。
实验观测内容包括以下三个方面： （1）矿物的外表特征，如形态、解理等。
 （2）与矿物吸收光波有关的光学特征，如颜色、多色性、吸收性等。
 （3）与矿物折射率有关的光学特征，如边缘、贝克线、糙面、突起、色散效应等。
 a解理及其夹角 许多矿物都具有解理，不同的矿物，其解理的方向、组数、完善程度及解理夹角也不
相同，所以，解理是鉴定矿物的重要特征之一。
此外，解理面还往往与晶面、晶轴有一定的联系，所以其可作为测定某些光学常数的辅助条件或根据
。
根据解理的完善程度，可把矿物的解理分为以下三级： （1）极完善解理，解理缝细、密、长，往往
贯穿整个晶体，如云母类矿物的解理。
 （2）完善解理，解理缝较稀且清楚，但不完全连贯，如角闪石类、辉长石类矿物的解理。
 （3）不完善解理，解理缝断断续续，有时仅见解理痕迹，如橄榄石的解理。
 当矿物晶体具有两组解理时，则解理之间形成一定的角度，称为解理夹角。
对一定矿物而言，解理夹角是固定的，所以它是鉴定矿物的依据。
但是，矿物切面上所见夹角的大小因切片方向的不同而不同，只有在同时垂直于两组解理面的切片上
，解理缝的夹角才代表真正的解理角。
因此，测定解理夹角时，必须选择同时垂直于两组解理的切面。
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