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内容概要

　　全书共两篇十五章。
第一篇橡胶原材料及配方设计共十章，主要讲述橡胶制品生产所需天然橡胶、合成橡胶、新形态橡胶
和橡胶代用材料，硫化体系、补强填充体系、软化增塑体系、防护体系和其它体系配合剂以及骨架材
料的品种、组成、性质性能与作用原理，橡胶（橡塑）并用和配方设计的原理与方法等。
第二篇橡胶制品加工工艺共五章，主要讲述橡胶制品加工过程，包括塑炼、混炼、压延、压出、硫化
的原理与工艺方法以及常出现的质量问题与改进措施等。
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