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内容概要

本书包括八个单元：斜交外胎成型工艺及设备、子午线轮胎成型工艺及设备、轮胎外胎硫化工艺及设
备、内胎挤出工艺及设备、轮胎内胎硫化工艺及设备、水胎成型与硫化、垫带硫化工艺及设备和轮胎
成品检测等。
     主要内容有斜交轮胎外胎和子午线轮胎的结构、成型工艺及设备；轮胎外胎、内胎的硫化机理和目
的、硫化条件、硫化工艺及设备；水胎胶料配方、结构设计、制造工艺及丁基胶囊的制造；垫带硫化
条件、硫化工艺及设备；轮胎成品检测方法和检测仪器设备等。
     本书主要用于初中以上文化程度的在岗轮胎制造厂工人的技术理论培训。
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书籍目录

斜交外胎成型工艺及设备（像033）  第一章 斜交外胎的组成和各部件的作用  第二章 骨架材料  第三章 
成型工艺原理  第四章 成型工艺的操作  第五章 斜交外胎的成型设备  第六章 成型设备的维护保养和安
全防护子午线轮胎成型工艺及设备（像034）  第一章 子午线轮胎的结构与性能特征  第二章 子午线轮
胎的成型工艺轮胎外胎硫化工艺及设备（像023）  第一章 硫化机理和硫化条件的制订  第二章 外胎硫
化工艺及设备  第三章 外胎的外观质量及使用的质量轮胎内胎挤出工艺及设备（像020）  第一章 内胎
胶料配方及原材料基本知识  第二章 内胎结构设计基本知识  第三章 胶料挤出基本原理  第四章 挤出设
备  第五章 内胎挤出工艺轮胎内胎硫化工艺及设备（橡024）  第一章 内胎硫化的目的和硫化条件的制
订  第二章 内胎硫化工艺及质量  第三章 内胎硫化设备轮胎水胎成型与硫化（橡022）  第一章 水胎胶料
配方及原材料基本知识  第二章 水胎结构设计基本知识  第三章 水胎的制造工艺与修订  第四章 丁基橡
胶胶囊的制造垫带硫化工艺及设备（橡032）  第一章 垫带硫化的目的和硫化条件的制订  第二章 垫带
硫化工艺及质量  第三章 垫带硫化设备轮胎成品检测（橡018）  第一章 基础知识  第二章 轮胎成品检测
 第三章 轮胎成品检测仪器设备  第四章 计算机在轮胎成品检测上的应用
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