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内容概要

涂料是使用最多的精细化学品之一，有广阔的市场前景。
本书系统的介绍了涂料的化学理论、设计思想、制备原理和生产工艺，并在对涂料的成膜过程、流平
性能、表面性能和力学性能等进行简明扼要的介绍的同时，对醇酸（聚酯）树脂涂料、酚醛树脂涂料
、氨基树脂涂料、丙烯酸树脂涂料、环氧树脂涂料、聚氨酯树脂涂料、元素有机树脂涂料、水性涂料
、高固体分涂料、粉末涂料以及特种涂料等各种常用和新型的涂料配方、性能和生产工艺进行了详细
说明。
    本书可作为涂料研究、开发人员的工具书，亦可作为高校相关专业师生的参考书。
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