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内容概要

天然气管道减阴内涂在我国是一项新技术，本书从西气东输工程项目建设的实践成果着手，详细地介
绍了天然气管道减阻内涂技术的原理及计算、内涂涂料的选择、涂覆工艺的生产设备涂料与覆盖层的
性能检测、内涂的经济性等。
书中还以内涂技术在西气东输工程的实际应用为例，配合引用的国外相关技术标准来阐述，对管道工
程技术人员有极强的参考借鉴作用。
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