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内容概要

腐蚀电化学是以腐蚀电极为研究对象的电化学，本书系统地阐述了腐蚀电化学的基本原理和研究方法
。
书中首先深入浅出地讨论了电极电位等基本概念和腐蚀电极的反应速度、反应过程等基本原理；其次
，系统地讨论了腐蚀电化学的研究方法——稳态测量、瞬态测量和电化学阻抗谱，尤其对电化学阻抗
谱的基本原理和方法进行了深入阐述。
然后，应用腐蚀电化学的基本原理和方法，讨论了缓蚀剂吸附、金属钝化和局部腐蚀等现象和过程。
最后，概述了电化学实验技术，推介了比较新颖的Kelvin探头。
附录中列举了腐蚀电化学研究中常用的数据。
    本书是腐蚀科学的基本读物。
可供腐蚀工程科技工作者，高等学校材料学、电化学专业的教师和学生阅读。
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