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内容概要

随着市场对装饰材料需求量的增大，人们对合成树脂人造板的关注也越来越多。
本书合成树脂人造板构成的基本知识进行了概述，并对合成村脂人造板的不同加工工艺、加工效果以
及质检进行了系统论述，如合成树脂浸渍用原纸的贮存、浸渍干燥过程及设备、浸渍纸高压层积的工
艺等。
同时对合成树脂人造板加工过程中使用的不锈金刚板的性能、作用、维护等进行了专门介绍。
　　全书技术先进，实用性强理论与实践相结合，并辅以图表、示例以助读者理解。
　　本书适事从事合成树脂饰面人造板生产的科研人员、工作人员及相关专业大专院校师生参考使用
。
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