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内容概要

本书为《实用印刷技术丛书》中的一本。
主要介绍了各类特种印刷油墨（水性油墨，水性织物印花油墨，UV油墨，塑料印刷油墨，玻璃、陶
瓷、搪资印刷油墨，金属印刷油墨，防伪油墨，热转印及水转印油墨，导电油墨）的概念、产品特征
、性质、组成成分、生产工艺、配方（原则），应用及其必须满足的印刷适性、应用中发现的故障及
处理办法，还介绍了新技术、新材料在特种油墨中的应用，书后还附录了油墨质量检验方法。
    本书技术新，有操作实例，内容实用。
通过阅读本书，能使油墨生产技术人员掌握基本的生产工艺和配方原则，帮助广大印刷用户选择合适
的特种油墨及印刷方式，生产出高质量印品。
    本书适合油墨生产技术人员、印刷技术人员及广大印刷用户阅读，也适合大中专院校相关专业师生
使用。
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