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前言

　　《高分子材料加工工程实验教程》是根据教育部高分子材料加工工程本科专业实验教学大纲，在
本校原塑料工程实验讲义基础上进行修改和编写。
本教程共分6章：第1章介绍高分子材料加工工程专业实验基础知识，第2章介绍高分子材料成型工艺性
能（水分、密度、塑化性能、热塑性塑料熔体流动性能、热固性塑料流动性能）测定8个实验，第3章
介绍高分子材料和制品性能（力学性能、热性能、电性能、燃烧性能、光学性能、渗透性能）测定23
个实验，第4章介绍高分子材料成型加工（模压成型、挤出成型、注射成型、中空吹塑成型、泡沫塑
料成型、热成型、塑性溶胶制备及搪塑成型、中空纤维成型）16个实验，第5章介绍注塑机和挤出机特
性分析9个实验，第6章介绍塑料注射模具组装实验，共计57个实验。
本教程实验涉及高分子材料加工工程中原材料、成型加工、成型制品、成型设备及模具诸方面，包括
性能检测、规范操作、设备控制和工艺技术等实际操作能力的综合训练内容，性能测试条件、操作方
法和数据处理均参照执行相应的国家标准，加工实验实施性强、操作规范，除了用作高等学校高分子
材料加工工程专业、高分子材料与工程专业实验教材外，还可供从事高分子材料和高分子材料制品生
产、应用、研究开发的工程技术人员参考。
　　本教程1、4（除4.2.2、4.5.1和4.8实验外）由四川大学吴智华编写，2、3.3由四川大学阮文红编写
，3.1的1～4实验部分和3.4由四川大学陈军编写，3.1的5～8实验部分由四川大学张卫勤编写，3.2、3.5
、3.6由四川大学杨其编写，4.2的第2个实验、4.5的第1个实验和4.8由四川大学何成生编写，5和6由四
川大学严正编写。
本教程由吴智华主编、主审。
　　本教程在编写过程中得到了四川大学黄锐教授、万昌秀教授以及学院领导的关心和支持，谨此致
谢。
　　因水平有限，教程内容中有不妥或错漏之处，敬请批评指正。
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内容概要

　　《高分子材料加工工程实验教程》是根据教育部高分子材料加工工程本科专业实验教学大纲编写
而成。
共分6章，分别介绍基础知识、成型工艺性能、制品性能、成型加工方法、设备与模具特性等57个实验
方法。
可供本科生、研究生和进修学生使用。
每个实验包括实验原理、原材料规格、主要仪器设备、实验步骤、实验结果与实验报告，最后还有思
考题。
使学生通过实验达到了解原理，能独立操作，写出实验报告。
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性测定1183.6.2 水蒸气渗透率测定（杯式法）1214 高分子材料成型加工实验1244.1 模压成型实
验1244.1.1 热塑性塑料模压成型1244.1.2 热固性塑料模压成型1284.2 挤出成型实验1324.2.1 普通聚乙烯管
材1324.2.2 医用高分子导管的成型及性能测试1354.2.3 异型材1394.2.4 单丝1434.3 注射成型实验1444.3.1 
注塑机操作技能实验1454.3.2 标准测试试样1504.3.3 精密制品1544.4 中空吹塑成型实验1574.4.1 中空容
器1574.4.2 吹塑薄膜1604.5 泡沫塑料成型实验1644.5.1 医用聚氨酯泡沫1644.5.2 聚乙烯泡沫1704.6 热成型
实验1754.6.1 实验目的与原理1754.6.2 原材料与仪器设备1764.6.3 实验步骤1764.6.4 实验结果报告与思考
题1774.7 塑性溶胶制备及搪塑成型实验1784.7.1 实验目的与原理1784.7.2 原材料与仪器设备1804.7.3 实验
步骤1804.7.4 实验结果、报告与思考题1824.8 聚醚砜中空纤维的制备及性能测试1834.8.1 实验目的与原
理1834.8.2 实验原料与仪器设备1844.8.3 实验步骤及操作方法1844.8.4 实验结果表述1854.8.5 实验报告与
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目的、实验设备与工具2146.1.1 实验目的2146.1.2 实验设备及工具2146.2 实验步骤、实验报告与思考
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