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前言

　　金属材料制品广泛地应用于国民经济建设和人们的日常生活中，所以金属材料的塑性加工占有非
常重要的地位。
大吨位多功能的设备、先进的生产工艺、合理的工艺装备参数都是提高金属材料制品质量、降低生产
成本的重要因素。
同时生产实践证明，在金属材料制品的生产过程中采用良好的润滑措施，也是非常重要的。
对于前者，多年来各国的工程技术人员进行了大量的研究工作，并取得了许多重要的研究成果；而对
于适用于金属塑性成形中的摩擦理论与良好的润滑剂，虽然也进行了一定的研究工作，但既不够系统
，也不够全面。
　　本书在简要地介绍了各种金属材料的塑性成形工艺和摩擦特点的基础上，较为系统地介绍了近年
来适用于金属材料塑性成形工艺的摩擦机理的最新研究成果，指出在金属材料的塑性成形工艺中，由
于接触压力高，接触面温度高，从而不能使用经典的库仑摩擦定理，而应该使用近代的黏着-犁沟理论
，摩擦系数是一个随接触压力而变化的变量。
同时，本书在简要地介绍了各种金属零件塑性成形工艺（面积成形与体积成形）的变形机理与摩擦特
点的基础上，又重点介绍了各种金属成形工艺中使用的润滑剂配方。
　　本书可供技术人员阅读，也可作为大、中专院校金属塑性成形专业师生的参考用书。
　　本书第1、2、8章由山东大学赵振铎执笔撰写，第3章由山东大学王家安执笔，第4、5、7章由山东
大学张召铎执笔，第6章由济南钢铁集团邵明志、王颍执笔。
全书由赵振铎统稿。
为本书提供资料并参加本书部分内容撰写工作的还有山东大学高军、刘清津、宋立彬、王丽君、徐洪
民、赵博、杨献春，北京邮电学院于艳秋，天津大学张志红，烟台经济开发区韩强等同志。
　　由于本书涉及的知识面比较广，而著者水平有限，书中难免存在不当和错误之处，请读者批评指
正。
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内容概要

　　《金属塑性成形中的磨擦与润滑》在简要介绍各种金属材料塑性成形工艺中的摩擦特点的基础上
，较为系统地介绍了适用于金属材料塑性成形工艺的摩擦机理最新研究成果，指出在金属材料的塑性
成形工艺中，由于接触压力高，接触面温度高，所以不能使用经典的库仑摩擦定理，而应该使用近代
的黏着-犁沟理论，摩擦系数是一个随接触压力变化而变化的变量。
同时简要地介绍了各种金属零件塑性成形工艺（面积成形与体积成形）的变形机理与摩擦特点，且重
点介绍了各种金属成形工艺中使用的润滑剂配方。
《金属塑性成形中的磨擦与润滑》可供从事塑性成形的技术人员阅读。
亦可作为大、中专院校金属塑性成形专业师生的参考用书。
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