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内容概要

本书在综述国内外氧化锆陶瓷及其复合材料研究现状的基础上, 从化学及材料学的角度，阐述了氧化
锆陶瓷的结构、性能和特点，并在此基础上结合作者多年的研究工作，针对氧化锆基复合材料掺杂稳
定机制、溶液中氧化锆多晶形核和生长动力学过程及其氧化锆团簇的生长模式及稳定性等问题。
利用密度泛函理论优化计算了氧化锆陶瓷团簇各种可能的结构，从液相和气相两方面进行了较为系统
的实验和理论研究，旨在从原子和分子级水平上探索这类材料的理论设计并提高其性能。
    本书内容、结构较为全面完整，并附有英文图（表）题。
本书可以作为相关材料专业研究生用教材或参考书，也可以供从事陶瓷及其复合材料研究和生产的科
技人员参考。
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