
第一图书网, tushu007.com
<<高分子科学与材料工程实验>>

图书基本信息

书名：<<高分子科学与材料工程实验>>

13位ISBN编号：9787502566722

10位ISBN编号：7502566724

出版时间：2005-4

出版时间：化学工业出版社

作者：刘建平郑玉斌

页数：265

字数：424000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<高分子科学与材料工程实验>>

前言

　　本书是为了适应教学改革、更好地培养我国21世纪高分子科学及高分子材料工程方面人才的需要
，在经过多年教学实践的基础上，为高分子科学及高分子材料工程专业编写的。
编写以开设的高分子化学实验、高分子物理实验、高分子材料实验为基础，参考其他实验讲义及教材
，经过反复推敲，尽量既兼顾学科的方向，又兼顾内容的新颖性及覆盖面。
　　本书共5章，79个实验。
第一章为基本的聚合反应，这一部分主要是一些经典的常用的高分子聚合反应，既注重高分子化学，
又兼顾了高分子材料的合成；第二章为高聚物的表征与性能分析，这一部分既注重了经典的高分子物
理，又兼顾了其内容的实用性；第三章为高分子材料的成型与加工，这一部分主要是注重塑料的制造
加工方法，同时也兼顾了复合材料和橡胶的制造加工，这部分内容既兼顾了实用性和可操作性，又兼
顾了内容的科学性；第四章为高分子材料的测试实验，这一部分主要涉及了高分子材料的力学性能、
热性能、电性能等方面，注重的是实用性和可操作性；第五章为综合设计性实验，设立综合实验的目
的是想使学生能够把学过的高分子化学、高分子物理以及高分子材料加工与测试方面的实验理论、实
验方法综合应用。
设立设计性实验的目的是想培养学生自主进行设计实验、操作实验、观察和总结实验的能力。
附录部分为了方便实验工作，介绍了实验中常用的数据表。
本书注意到了理论与实践的结合，书中既注重基础理论讲解，更注重学生自主动手能力的培养。
　　《高分子科学与材料工程实验》一书由大连轻工业学院刘建平主编第二章、第三章、第四章、第
五章及附录；大连理工大学郑玉斌主编第一章，参编第二章、第五章；大连轻工业学院冯钠参编第二
章；大连轻工业学院刘俊龙参编第二部分；北京化工大学江盛玲参编实验六十四；大连轻工业学院夏
英参编实验七十九。
在此对支持、关心本书编写工作的各位老师表示衷心感谢。
由于编者水平有限，经验不足，书中错误和疏漏之处在所难免，恳请读者批评指正。
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内容概要

本书主要分为五章，第一章主要是高分子化学中的最基本的、最常用的聚合反应实验；第二章是高分
子物理中的高聚物的表征及性能分析实验，主要包括了高聚物分子量测定、熔体流动性能、结晶度以
及聚合物官能团的鉴定等；第三章是高分子材料的成型与加工实验，它主要包括了制品的配方设计、
注射成型、挤出成型、吹塑成型、造革涂敷、模压成型、二次加工、橡胶加工工艺以及复合材料的加
工工艺等；第四章是高分子材料的性能测试实验，主要包括高分子材料的力学性能、电性能、热性能
等；第五章是综合与设计性实验，这一章是为了锻炼学生的综合实验能力和实验的自主设计能力而编
写的，它主要涉及高分子化学实验、高分子物理实验、高分子材料加工改性以及高分子材料的测试等
方面内容，学生通过学习本部分内容，可以达到综合、自主实验的目的。
本书最后设有附录，给出了实验中常用的一些基础数据。
    本书可供从事高分子材料及相关专业的教学使用，也可供从事高分子材料研究、开发和应用的研究
人员和工程技术人员参考使用。
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