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内容概要

本书主要阐述了玻璃设计性实验和综合性实验设计方法，详细介绍了玻璃物理、化学、工艺性能测试
方法及设备和操作过程。
实验内容涉及玻璃的制备、加工、装饰、封节和玻璃材料光学、电学、热学、化学、机械性质和制造
工艺等基本知识。
    本书可作为高等学校无机非金属材料、无机非金属材料加工与工程（玻璃方向）专业的实验课程教
材或教学参考书，可作为职业教育、成人教育或中等专科学校教学参考书，也可供从事玻璃研究和生
产的科研工作者及工程技术人员参考。
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