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内容概要

本书为《混凝土技术丛书》之一。
 　　本书系统阐述了沥青路面用混合料的设计与施工，全书分为三篇,分别介绍了沥青结合料与沥青
混合料的技术性质和技术要求；沥青混合料的材料技术要求、混合料设计方法和设计实例；沥青混合
料运输、摊铺、碾压工艺及特殊部位的施工技术。
全书针对不同沥青混合料的技术特点，在设计、施工质量控制等方面提出了相应的处治措施，具有很
强的针对性。
 　　本书是一部实用性很强的科技图书，可供公路路面设计、施工、养护等工程技术人员学习参考，
亦可作为公路与城市道路工程、机场工程、土木工程等专业相关院校的参考教材或相关培训教材。
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