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内容概要

　　作为一种新型的储能装置，电化学电容器以其高功率和长寿命引起了众多研究者的注意，目前其
已形成可专门的技术、并正在快速的发展中。
本书系统全面地介绍了电化学电容器中各种材料的电容行为，以及电容器的制备技术、生产方法和技
术发展等。
全书内容新颖，论述系统，详略得当，适用于企业及科研院所从事化学电源研究、生产与应用的科研
人员和技术人员，也可用于高校相关专业师生学习参考。
　　本书是《化学电源技术丛书》分册之一。
全书共分8章，重点介绍了电化学电容器中双电层、碳材料、准电容、氧化钌材料、导电聚合物等的
电容行为；影响电容器性能的电解质因素；电化学电容器的制备技术、生产方法及其研究进展等。
全书章节编排逻辑性强、内容丰富、详略得当，具有理论结合技术、实用性强的特点。
　　本书适用于企业及科研院所从事化学电源研究、生产与应用的科研人员和技术人员，也可用于高
校相关专业师生学习参考。
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