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内容概要

本书按普通陶瓷生产工艺，从原料、坯釉料配方及其计算、坯料的制备、成型、坯体的干燥、釉及釉
料制备、烧成七个大部分介绍普通陶瓷生产工艺技术，并在第9章中介绍了陶瓷装饰方面的知识，在
第10章介绍了特种陶瓷的生产工艺技术。
本书在每章前编写了学习要点，每章后附有小结和复习思考题。
在本书的绪论部分，除介绍陶瓷一般概念与分类之外，还简要地叙述了普通陶瓷生产工艺流程和国内
陶瓷工业的发展现状。
     本书可作为高职高专材料工程技术专业教材，也可供材料工程技术及其相关专业的工程技术人员，
尤其是建筑卫生陶瓷和日用陶瓷工作者参考。
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