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内容概要

　　本书全面论述了塑料的改性原理、工艺和应用，采用循序渐进的手法让读者理解塑料改性的原理
和工艺，利用大量的应用实例来加深读者对塑料改性的理解，并指导实际生产应用。
本书前3章从塑料改性的目的意义入手，介绍了我国及世界塑料改性的发展现状和前景，塑料改性的
基础知识和高分子材料的结构与性能特点，使读者对塑料的基本知识有一个简要而系统的了解，并对
塑料改性的原理和塑料改性的设备、工艺和工厂设计进行了较为详细的论述。
第4章以后按塑料品种详细论述了其改性技术，同时加入了大量的应用实例。
适用于塑料生产单位的工程技术人员以及管理人员，也适用于家电、汽车、电子、通讯等行业的工程
技术、设计人员参考，同时适用于高等学校高分子材料专业高年级学生及老师使用。
　　塑料改性工艺、配方与应用杨明山李林楷等编著本书前3章简要介绍了塑料改性的基础知识和高
分子材料的结构与性能特点，并对塑料改性的设备、工艺和工厂设计进行了较详细的论述，便于读者
系统地了解塑料改性的基本知识。
第4章~第8章按塑料品种详细论述了其改性技术，同时加入了大量的应用实例，有利于读者对塑料改
性的理解，并指导实际生产应用。
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体用阻燃ABS的制备5398?8?2空调轴流风扇用玻璃纤维增强ABS的制备5408?8?3洗衣机面板、冰箱面板用
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