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内容概要

本书按照化学法制浆碱的回收的工序:黑液的提取—黑液的蒸发—黑液的燃烧—白液的苛化—白泥的回
收介绍了黑液碱回收的设备、流程、机理和影响因素。
考虑到我国的黑液碱回收不仅有木浆的碱回收，而且还有竹子、蔗渣、芦苇和麦草的碱回收，所以针
对非木原料黑液的特点着重介绍了黑液的除硅和降黏。
本书还介绍了不凝气与塔罗油的性质、处理和利用。
针对近年来碱回收的不断进步，还介绍了碱回收的新进展。
全书深入浅出，通俗易懂，既有机理分析，又突出实用。
    本书适合于从事化学法制浆碱回收工作的技术人员、生产操作人员、管理人员阅读，也可供相关专
业大专院校的师生参考。
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