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内容概要

本书全面论述了耐火纤维炉衬，轻、重质耐热混凝土和钢纤维增强混凝土炉衬的生产、施工及验收，
并通过工业应用实例阐明其使用效果。
    耐火纤维喷涂和耐火纤维可塑料是耐火纤维炉衬的新工艺和新材料；“ 轻质、高强”绝热混凝土，
“高强、低线变化率”耐热耐磨混凝土是近年来开发的新型炉衬材料，本书均作了重点介绍。
    在炉衬设计计算方面，编者提出“界面温度”、“炉衬热阻”的概念，它们的引入可确保炉衬在最
佳状况下得以应用。
为便于读者进行工业炉炉衬厚度计算，本书特推出“炉衬厚度简易图表计算法”，并通过计算实例对
其使用加以说明。
    本书适合耐火材料制造商和应用单位有关人员、工业炉设计人员和施工人员阅读，也可供相关专业
大专院校师生参考。
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