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内容概要

　　《煤化学与煤分析》分为煤化学、煤分析两部分，共十一章。
包括：煤和煤资源、煤的结构、煤的性质、煤的结构模型研究法、煤转化技术、煤分析、煤炭检验、
煤炭洗选检测、焦炭检验、焦化产品检验、煤气检验、焦化废水的检测等内容。
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编辑推荐

全小盾、孙传庆、杨忠主编的《煤化学与煤分析》分为煤化学、煤分析两部分，共十一章。
全书首先对煤及煤矿藏的基本知识做了简要的介绍，对煤的性质及结构做了初步分析，然后对原煤及
其气化、液化、焦化等生产过程中涉及到的部分重要的分析检测技术进行了较为详细的介绍。
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