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内容概要

本书介绍了纺织材料的基本知识，包括各种纺织纤维的
结构、形态和特性；纱线结构和织物结构与特性；纤维性状、纱
线与织物性质的关系；各种物理指标、主要性能的测试方法、
测试原理和品质评定的内容；纤维的鉴别和定量分析方法。

该书可作为纺织高等院校的外贸、经贸、管理、营销等专
业的教科书，也可作为纺织、服装、纺织品等专业的参考教材。
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一、纺织纤维的分子结构
二、纺织纤维的聚集态结构
三、纺织纤维的形态结构
四、纺织纤维的结构层次
第二章 天然纤维
第一节 棉
一、概述
二、棉纤维的主要性能与品质
第二节 麻
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八、维纶
九、氯纶
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第三节 差别化纤维
一、异形纤维
二、复合纤维
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第四节 新型纱线
一、变形纱
二、自由端纱
三、自捻纱
四、包芯纱
五、其他新型纱线
第五章 纺织材料的吸湿性
第一节 纺织材料的吸湿性与吸湿能力
一、吸湿机理
二、纤维结构与吸湿的关系
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二、影响纤维和纱线强伸度的因素
三、蠕变与松弛
四、拉伸变形的种类和弹性
五、疲劳
第二节 摩擦与抱合性质
一、摩擦与抱合的指标
二、影响抱合力和摩擦系数的因素
第三节 热学性质
一、导热性质
二、纺织材料的热转变点
三、热收缩与热定形
四、耐热性
五、燃烧性质
第四节 电学性质
一、介电系数
二、电阻
三、静电
第五节 光学性质
一、色泽
二、耐光性
三、光致发光
四、折射与双折射
第七章 织物的基本结构
第一节 织物的分类
一、机织物的分类
二、针织物的分类
三、非织造布的分类
第二节 机织物的基本结构
一、织物组织
二、织物的经纬纱细度
三、织物的密度与紧度
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一、织物风格的含义
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第五节 混纺织物的性能
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第一节 纺织纤维的鉴别
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二、燃烧法
三、显微镜观察法
四、化学溶解法
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三、三组分纤维混纺产品定量化学分析
第十章 纺织材料主要指标的测定
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