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内容概要

　　本书系统地阐述了硅、氟类染整助剂的合成制造方法及其对纺织品的作用机理；分析对比了硅、
氟类表面活性剂的表面性能；说明了硅、氟类表面活性剂结构与加工织物性能的内在关系；指出了纺
织品后整理工艺选择的原则和方法；并介绍了部分实用的硅、氟类染整助剂的性能及应用实例和纺织
品整理后有关性能的测试方法。
　　本书可供纺织染整、化工助剂行业工程技术人员和大专院校师生阅读。
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