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内容概要

　　《普通高等教育“十一五”国家级规划教材（本科）：非织造布后整理（附光盘1张）》分别从
整理的目的、意义、整理原理、整理剂、整理后性能测试等方面对非织造布后整理进行了比较系统的
介绍。
内容包括收缩柔软硬挺整理、外观整理、剖层磨绒烧毛整理、防水拒水拒油整理、亲水整理、抗静电
整理、涂层及复合、抗菌整理、阻燃整理、芳香整理、抗紫外线整理以及相关的后整理知识。
并简要介绍了现代技术在非织造布后整理中的应用。
　　《普通高等教育“十一五”国家级规划教材（本科）：非织造布后整理（附光盘1张）》为高等
院校非织造材料与工程专业本科生教材，亦可作为非织造学科领域和相关学科领域的工程技术人员参
考用书。
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整理的作用三、非织造布后整理的内容第二节 后整理的方法及分类第三节 非织造布后整理的现状及
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来源二、水质第二节 水的软化一、软水剂法二、离子交换法第三节 表面活性剂一、表面活性和表面
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织造布染整中的应用六、常用表面活性剂七、表面活性剂化学结构与性能的关系思考题第三章 收缩、
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