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内容概要

本手册属简明型标准汇编类实用手册，收集了2002年12月之前发布的工程建设类12项、工程施工及验
收类17项、工程防腐类35项、无损检测类12项、运行管理类13项，涉及城建、石油、化工、机械等行
业，涵盖城镇燃气设计、施工、验收、管理等各个方面，其中：工程设计类12 项，工程施工及验收
类18项，工程防腐类35项，无损检测类12项，运行管理类13项。
　　本手册选录内容全面，分类编排给，保留了原单行本标准全部正文内容，删去了“附加说明”和
个别标准实用性不强的参考性“附录”的内容，使手册更具务简明实用、查阅方便之特点。
　　本手册可供城镇燃气设计、科研单位，行业管理部门，施工、监理单位，检测验收单位的管理者
、工程技术人员、施工技术人员阅读使用，也可作为大专院校有关专业师生与标准化工作者的参考用
书。
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管道管体腐蚀损伤评价方法　　SYJ 4006－1990 长输管道阴极保护工程施工及验收规范　　SY 0061
－1992 埋地钢质管道外壁涂敷有机覆盖层技术规定　　SY/T 0315－1997 钢质管道熔结环氧粉末外涂层
技术标准　　SY/T 0379－1998 埋地钢质管道煤焦油瓷漆外防腐层技术标准　　SY/T 0413－2002 埋地钢
质管道聚乙烯防腐层技术标准　　SY/T 0414－1998 钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准　　SY/T
0420－1997 埋地钢质管道石油沥青防腐层技术标准　　SY/T 0447－1996 埋地钢质管道环氧煤沥青防腐
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级和除锈等级　　SY/T 0407－1997 涂装前钢材表面预处理规范　　SY/T 0023－1997 埋地钢质管道阴极
保护参数测试方法　　SY/T 0037－1997 管道防腐层阴极剥离试验方法　　SY/T 0038－1997 管道防腐层
特定可弯曲性试验方法　　SY/T 0039－1997 管道防腐层化学稳定性试验方法　　SY/T 0040－1997 管道
防腐层抗冲击性试验方法（落锤试验法）　　SY/T 0041－1997 管道防腐层与金属粘结的剪切强度试验
方法　　SY/T 0062－2000 管道防腐层针入度试验方法（钝杆法）　　SY/T 0063－1999 管道防腐层检漏
试验方法　　SY/T 0064－2000 管道防腐层水渗透性试验方法　四、无损检测　五、运行管理
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