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内容概要

标准是科学技术的总结，是企业生产经营的法规和准则，是企业提高质量水平、管理规范化的有效手
段，是企业进行市场竞争和保护自身利益的重要武器，特别在我国加入WTO后，它在促进国际经济贸
易、应对国际贸易技术壁垒方面将会发挥其独特的重要作用。
为深入贯彻执行《中华人民共和国标准化法》，加强我国防腐蚀的标准化工作，满足防腐蚀研究、设
计、施工、制造、应用等相关单位及大专院校对防腐蚀技术标准的需要，促进防腐蚀事业的发展，特
组织有关人员编辑了目前防腐蚀行业中设计、制造、施工和验收方面有关的常用标准，汇集成《中国
防腐蚀标准汇编 工程卷 2005》。
 
　　本汇编全面系统地反映了防腐标准的最新情况，可为使用者提供最新的标准信息。
为便于使用，本汇编分为上、下两册，共收录了截止2005年6月底批准发布的防腐蚀行业工程类标准86
项，其中国家标准43项，行业标准43项。
内容包括：综合技术、表N预处理、金属及其无机覆盖层、涂料与涂装技术、衬里技术、非金属管及
管件、阴极保护技术、建筑防腐蚀、绝热工程、其他等内容。
本书为下册，共含标准42项，其中国家标准19项、行业标准23项，内容分为衬里技术、非金属管及管
件、阴极保护技术、建筑防腐蚀、绝热工程、其他6大类。
为便于使用，每类标准按照先国标后行标的方式编排，国家标准、行业标准分别按标准号由小到大顺
序编排。
本汇编依据修改单或勘误表对原文本作了必要的修订，同时还对原标准中的印刷错误一并作了修正。
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书籍目录

衬里技术  GB/T 8488-2001 耐酸砖  GB 18241.1-2001 橡胶衬里 第1部分 设备防腐衬里  HG 20536-1993 聚四
氟乙烯衬里设备  HG 20538-1992 衬塑（PP、PE、PVC）钢管和管件  HG/T 20676-1990 砖板衬里化工设
备  HG/T 20677-1990 橡胶衬里化工设备  HG 21507-1993 衬胶钢管和管件  HG/T 21562-1994 衬聚四氟乙
烯钢管和管件  SY/T 0331-2000 钢质管道水泥砂浆衬里技术标准  SY/T 0326-2002 钢制储罐内衬环氧玻璃
钢技术标准非金属管及管件  HG 20520-1992 玻璃钢/聚氯乙烯（FRP/PVC）复合管道设计规定  HG
20539-1992 增强聚丙炳（FRPP）管和管件  HG/T 21561-1994 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）管和管件 
HG/T 21633-1995 聚丙烯/玻璃钢（PP/FRP）复合管及管件  HG/T 21633-1991 玻璃钢管和管件  HT/T
21636-1987 玻璃钢/聚氯乙烯（FRP/PVC）复合管和管件  SY/T 0323-2000 玻璃纤维增强固性树脂压力管
道施工及验收规范阴极保护技术  GB/T 3108-1999 船体外加电流阴极保护系统  GB/T 4948-2002 铝-锌-铟
系合金牺牲阴极  GB/T 4950-2002 锌-铝-镉合金牺牲阳阴  GB/T 16166-1996 滨海电厂海水冷却水系统牺
牲阴极阴极保护  GB/T 17005-1997 滨海设施外加电流极保护系统  GB/T 17731-2004 镁合金牺牲阳极 
GB/T 0019-1997 埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范  GB/T 0036-2000 埋地钢质管道强制电流阴极
保护设计规范  GB/T 0086-2003 阴极保护管道的电绝缘标准  GB/T 0088-1995 钢制储罐罐底外壁阴极保护
技术标准  GB/T 0096-2000 强制电流深阳极地床技术规范  GB/T 6536-2002 钢质水罐内壁阴极保护技术规
范  SYJ 4006-1990 长输管道阴极保护工程施工及验收规范建筑防腐蚀  GB 50046-1995 工业建筑防腐蚀设
计规范  GB 50212-2002 建设防腐蚀工程施工及验收规范  GB 50224-1995 建设防腐蚀工程质量检验评定标
准绝热工程  GB/T 4272-1992 设备及管道保温技术通则  GB/T 8174-1987 设备及管道保温效果的测试与评
价  GB/T 8175-1987 设备及管道保温设计导则  GB/T 11790-1996 设备及管道保冷技术通则  GB/T
16617-1996 设备及管道保冷效果的测试与评价  GB 50185-1993 工业设备及管道绝热工程质量检验评定标
准  GB 50264-1997 工业设备及管道绝热工程设计规范  GB 3522-2003 石油化隔热工程施工工艺标准其他  
国家职业标准 防腐蚀工
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