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内容概要

本书从煤炭贸易检验角度，结合国际上煤炭行业最新检验技术及其发展动态，详细介绍了煤炭的基础
知识，煤炭采样，煤样制备，煤中全水分测定与粒度分析，煤炭的工业分析，煤的全硫、发热量、重
要元素、结焦指标、可磨性和煤灰熔融性的测定以及统计技术在煤炭检验中的应用等方面的原理、技
术和方法。
    本书内容丰富、通俗易懂，可供煤炭、电力、冶金、建材、质检、贸易等行业的广大从事煤炭生产
、加工、利用、质检、营销、科研等人员学习、参考。
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