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内容概要

本书着重介绍了国内外常见的一些针对建筑材料燃烧性能评价的试验方法，以及我国建筑材料燃烧性
能评价方法的发展情况，并对GB 8624-2006这个全新的燃烧性能评价体系标准进行了详细解释。
作为国内最早接触和应用欧盟建筑材料燃烧性能新分级体系、GB 8624-2006新分级体系和SBI试验方法
及其标准的人员，笔者率先对一些防火阻燃建材和阻燃技术按新的方法进行了试验研究，并得到了一
些数据，这些研究的内容和相关数据在本书中有相应的介绍，希望能对消防监督部门、建筑设计科研
部门乃至防火阻燃建材生产企业更好的理解新分级体系起到积极作用。
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