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内容概要

　　《中国纺织标准汇编：基础标准与方法标准卷（4）（第2版）》是在2000年出版的《中国纺织标
准汇编基础标准与方法标准卷》的基础上修订的，保留了目前有效的标准，删除了2004年经国家发展
和改革委员会复审废止的行业标准，同时增加了2000年2月至2007年4月底发布的纺织基础标准与方法
标准（包括国家标准和纺织待业标准）。
《中国纺织标准汇编：基础标准与方法标准卷（4）（第2版）》共收集了截至2007年4月底由国家标准
化行政主管部门、国家发展和改革委员会正式批准发布的纺织品基础标准和方法标准429项。
主要内容包括：纺织名词术语、纺织品色牢度试验、纺织品燃烧性能试验、土工布及其相关产品试验
、纺织品中有害物质的检测、合成纤维各种性能的检测、涂层织物性能检测、纺织纤维鉴别试验方法
等。
《中国纺织标准汇编：基础标准与方法标准卷（4）（第2版）》标准顺序号编排，共公五册。
其中，（一）、（二）和（三）三册为国家标准（263项标准），（四）、（五）两册为行业标准
（166项标准）。
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FZ/T 01003-1991 涂层织物 厚度试验方法FZ/T 01004-1991 涂层织物 抗渗水性试验方法（静水压试验
）FZ/T 01003-1991 涂层织物 涂层厚度试验方法FZ/T 01004-1991 涂层织物 耐低温性能试验方法FZ/T
01003-1991 涂层织物 热空气加速老化试验方法FZ/T 01004-1991 涂层织物 遮光性能试验方法FZ/T
01003-1991 涂层织物 涂层粘附强度测定方法FZ/T 01004-1991 涂层织物 而磨性能测定方法FZ/T
01003-1991 纺织品尺寸变化的测定 家用洗衣机法FZ/T 01004-1991 纺织纤维和纱线交付货物商业质量的
测定 质量的测定和计算FZ/T 01003-1991 纺织纤维和纱线交付货物商业质量的测试 实验室样品的抽
取FZ/T 01004-1991 纺织纤维和纱线交付货物商业质量的测试 试样的清洁方法、FZ/T 01003-1991 纺织品
机织物疵点术语FZ/T 01004-1991 纺织品 机织物的描述FZ/T 01003-1991 贴衬织物沾色程度的仪器评级方
法FZ/T 01004-1991 试样变色程度的仪器评级方法FZ/T 01003-1991 四组分纤维混纺产品产量化学分析方
法FZ/T 01004-1991 纺织织物 燃烧性能测定 水平法FZ/T 01003-1991 纺织品 稳态条件下热阻和湿阻的测
定FZ/T 01004-1991 针织物和弹性织物接缝强力和扩张度的测定 顶破法FZ/T 01003-1991 针织物和弹性织
物接缝强力和伸长率的测定 抓样拉伸法FZ/T 01004-1991 织物及其制品缝纫损伤的测定FZ/T 01003-1991 
绒毛织物单位面积质量和含（覆）绒量的测定FZ/T 01003-1991 机织物拉伸弹性试验方法FZ/T
01004-1991 纺织材料 标示线密度的通用制（特克斯制）FZ/T 01003-1991 纺织材料 以特克斯（Tex）制
的约整值代替传统纱支的综合换算表FZ/T 01004-1991 纺织品防水性能 淋雨渗透性试验方法FZ/T
01004-1991 Tex制捻系数FZ/T 01003-1991 绒毛织物绒毛长度和绒毛高度的测定FZ/T 01004-1991 纺织材料
静电性能 静电压半衰期的测定FZ/T 01003-1991 纺织材料 静电性能 动态静电压的测定FZ/T 01004-1991 
纺织材料 静电性能 纤维泄漏电阻的测定FZ/T 01003-1991 织物悬垂性试验方法FZ/T 01046-1996 兔毛产
品掉毛量的测定FZ/T 01047-1997 目测评定纺织品色牢度用标准光源条件FZ/T 01048-1997 蚕丝/羊绒混纺
产品混纺比的测定FZ/T O1049-1997 纯棉产品的标志FZ/T 01050-1997 纺织品 纱线疵点的分级与检验方
法 电容式FZ/T 01051.1一1998 纺织材料和纺织制品 压缩性能 第1部分：耐久压缩特性的测定FZ/T
01051.2-1998 纺织材料和纺织制品 压缩性能 第2部分：连续压缩特性的测定FZ/T 01052-1998 涂层织物抗
扭曲弯挠性能的测定FZ/T 01053-1998 纺织品 纤维含量的标识FZ/T 01054.1-1999 织物风格试验方法总则
（原FJ 552.1-1985）FZ/T 01054.2-1999 织物风格试验方法 表面摩擦性试验方法（原FJ 552.2-1985）FZ/T
01054.3-1999 织物风格试验方法交织阻力试验方法（原FJ 552.3-1985）FZ/T 01054.4-1999 织物风格试验
方法弯曲性试验方法（原FJ 552.4-1985）FZ/T 01054.5-1999 织物风格试验方法起拱变形试验方法（原FJ
552.6-1985）FZ/T 01054.6-1999 织物风格试验方法平整度试验方法（原FJ 552.7 1985）FZ/T 01057.1-1999 
纺织纤维鉴别试验方法 一般说明（原ZB W 04004.1-1989）FZ/T 01057.2-1999 纺织纤维鉴别试验方法燃
烧试验方法（原ZB W 04004.2 1989）FZ/T 01057.3-1999 纺织纤维鉴别试验方法 显微镜观察方法（原ZB
W 04004.3-1989）FZ/T 01057.4-1999 纺织纤维鉴别试验方法 溶解性试验方法（原ZB W 04004.4-1989
）FZ/T 01057.5-1999 纺织纤维鉴别试验方法 着色试验方法（原ZB W 04004.5-1989）FZ/T 01057.6-1999 纺
织纤维鉴别试验方法 含氯含氮呈色反应试验方法（原ZB W 04004.6-1989）FZ/T 01057.7-1999 纺织纤维
鉴别试验方法熔点测定方法（原ZB W 04004.7-1989）FZ/T 01057.8-1999 纺织纤维鉴别试验方法 红外吸
收光谱鉴别方法（原ZB W 04004.8-1989）FZ/T 01057.9-1999 纺织纤维鉴别试验方法 密度梯度试验方法
（原ZB W 04004.9-1989）FZ/T 01057.10一1999 纺织纤维鉴别试验方法 双折射率测定方法（原ZB W
04004.10-1989）FZ/T 01057.11-1999 纺织纤维鉴别试验方法 系统鉴别方法（原ZB W 04004.11-1989）FZ/T
01059-1999 织物摩擦静电吸附性测定方法（原ZB W 04007-1989）FZ/T 01060-1999 织物摩擦带电电荷密
度测定方法（原ZB W 04008-1989）FZ/T 01061-1999 织物摩擦起电电压测定方法（原ZB W 04009-1989
）FZ/T 01063-1999 涂层织物抗粘连性测定方法（原ZB W 04011-1989）FZ/T 01065-1999 涂层织物耐非水
液体性测定方法（原ZB W 04013-1989）FZ/T 01066-1999 涂层织物耐沾污性测定方法（原zB W
04014-1989）FZ/T 01068-1999 评定纺织品白度用样卡（原ZB W 04016-1989）FZ/T 01069-1999 纱线直径
测定方法 CCD测定仪法（原ZB W 04017-1989）FZ/T 01071-1999 纺织品毛细效应试验方法（原ZB W
04019-1990）FZ/T 01073一1999 纺织品上整理剂的鉴定试验方法（原ZB G 71001-1988）FZ/T O1076-2000 
服装用热熔粘合衬组合试样制作方法FZ/T 01077-2000 织物氯损强力试验方法FZ/T 01078-2000 织物吸氯
泛黄试验方法FZ/T 01079-2000 织物烫焦试验方法FZ/T 01080——2000 树脂整理织物交联程度的测定染
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色法FZ/T 01081——2000 热熔粘合衬热熔胶涂布量和涂布均匀性的测定FZ/T 01082——2000 服装用热熔
粘合衬布干热尺寸变化的测定FZ/T 01083——2000 热熔粘合衬布干洗后的外观及尺寸变化的测定FZ/T
01084——2000 热熔粘合衬布水洗后的外观及尺寸变化的测定FZ/T 01085——2000 热熔粘合衬布剥离强
力测试方法FZ/T 01086——2000 纺织品纱线毛羽测定方法投影计数法FZ/T 01090——1999 机织物结构分
析方法 织物组织图与穿综、穿筘及提综图的表示方法（原GB/T 8677——1988）FZ/T 01091一1999 机织
物结构分析方法织物中纱线织缩的测定（原GB/T 8679——1988）FZ/T 01092-1999 机织物结构分析方法 
织物中拆下纱线捻度的测定（原GB/T 8680-1988）FZ/T 01093——1999 机织物结构分析方法 织物中拆下
纱线线密度的测定（原GB/T 8681-1988）FZ/T 01094——1999 机织物结构分析方法 织物单位面积经纬纱
线质量的测定（原GB/T 8682-1988）FZ/T 01095——2002 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法本卷汇编
总目录
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编辑推荐

《中国纺织标准汇编:基础标准与方法标准卷4(第2版)》由中国标准出版社出版。
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