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内容概要

　　《变形铝合金材料标准汇编（产品卷2008）》汇编分册收入的标准均为现行有效标准。
但是，由于客观情况变化，各使用单位在参照执行时，应注意个别标准的修订情况。
本汇编收集的国家标准的属性已在目录上标明（GB或GB/T），年号用四位数字表示。
鉴于部分国家标准是在国家标准清理整顿前出版的，现尚未修订，故正文部分仍保留原样；读者在使
用这些国家标准时，其属性以目录标明的为准（标准正文“引用标准”中标准的属性请读者注意查对
）。
　　标准号中括号内的年代号，表示在该年度确认了该项标准，但未重新出版。
　　由于所收录标准的发布年代不尽相同，我们对标准中所涉及到的有关量和单位的表示方法未做统
一改动，这次汇编时只对原标准中技术内容上的错误以及其他明显不妥之处做了更正。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<变形铝合金材料标准汇编>>

书籍目录

一、基础标准GB/T3190-2008变形铝及铝合金化学成分GB/T3199-2007铝及铝合金加工产品包装、标志
、运输、贮存GB/T8005.1-2008铝及铝合金术语 第1部分：产品及加工处理工艺GB/T8005.3-2008铝及铝
合金术语 第3部分：表面处理GB/T8013.1-2007铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第1部分：阳极氧
化膜GB/T8013.2-2007铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第2部分：阳极氧化复合
膜GB/T8013.3-2007铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第3部分：有机聚合物喷涂
膜GB/T13586-2006铝及铝合金废料GB/T16474-1996变形铝及铝合金牌号表示方法GB/T16475-2008变形铝
及铝合金状态代号GB/21351-2008铝合金建筑型材单位产品能源消耗限额YS/T409-1998有色金属产品分
析用标准样品技术规范YS/T444-2001铝加工企业检验、测量和试验设备配备规范YS/T591-2006变形铝及
铝合金热处理二、板、带、箔材产品标准GB/T3198-2003铝及铝合金箔GB/T3615-2007电解电容器用铝
箔GB/T3618-2006铝及铝合金花纹板GB/T3880.1-2006-般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分：一般要
求GB/T3880.2-2006-般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分：力学性能GB/T3880.3-2006-般工业用铝及
铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差GB/T4438-2006铝及铝合金波纹板GB/T6891-2006铝及铝合金压型
板YS/T69-2005，钎焊用铝合金复合板YS/T90-2008铝及铝合金铸轧带材YS/T91-2002瓶盖用铝及铝合金
板、带材YS/T95.1-2001空调器散热片用铝箔 第1部分素铝箔YS/T95.2-2001空调器散热片用铝箔 第2部分
亲水铝箔YS/T421-2007印刷版基用铝板带YS／T429.1乇-2000铝幕墙板板基YS/T432-2000铝塑复合板用铝
带YS/T446-2002（2007）钎焊式热交换器用铝合金复合箔YS/T457-2003双零铝箔用冷轧带
材YS/T490-2005铝及铝合金压花板、带材YS/T494-2005洗衣机用铝及铝合金板材YS/T496-2005钎焊式热
交换器用铝合金箔YS/T621-2007百叶窗用铝合金带材YS/T622-2007铁道货车用铝合金板材三、管、棒、
型、线材产品标准GB/T3191-1998铝及铝合金挤压棒材GB/T3195-2008铝及铝合金拉制圆线
材GB/T3954-2008电工圆铝杆GB/T4436-1995铝及铝合金管材外形尺寸及允许偏差GB/T4437.1-2000铝及
铝合金热挤压管 第1部分：无缝圆管GB/T4437.2-2003铝及铝合金热挤压管 第2部分：有缝
管GB/5237.1-2008铝合金建筑型材 第1部分：基材GB/5237.2-2008铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型
材GB/5237.3-2008铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材GB/5237.4-2008铝合金建筑型材 第4部分：粉
末喷涂型材GB/5237.5-2008铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材GB/5237.6-2004铝合金建筑型材 
第6部分：隔热型材GB/T6892-2006-般工业用铝及铝合金挤压型材GB/T6893-2000铝及铝合金拉（轧）
制无缝管GB/T14846-2008铝及铝合金挤压型材尺寸偏差GB/T20250-2006铝及铝合金连续挤压
管YS/T97-1997凿岩机用铝合金管材YS/T439-2001铝及铝合金挤压扁棒YS/T493-2005活塞用4A11、4032合
金挤压棒材YS/T589-2006煤矿支柱用铝合金棒材YS/T624-2007-般工业用铝及铝合金拉制棒材四、其他
产品标准GB/T2085.1-2007铝粉 第1部分：空气雾化铝粉GB/T2085.2-2007铝粉 第2部分：球磨铝
粉GB/T5150-2004铝镁合金粉GB/T8545-1987铝及铝合金模锻件的尺寸偏差及加工余量GB/T17171-2008水
性铝膏YS/T92-1995铝合金花格网YS/T243-2001（2007）纺织经编机用铝合金线轴YS/T429.2-2000铝幕墙
板氟碳喷漆铝单板YS/T454-2003铝及铝合金导体YS/T479-2005-般工业用铝及铝合金锻件YS/T620-2007氮
气雾化铝粉五、主要原辅材料与设备标准GB/T1196-2008重熔用铝锭YS/T67-2005变形铝及铝合金圆铸
锭YS/T275-2008高纯铝YS/T282-2000铝中间合金锭YS/T309-1998重熔用铝稀土合金锭YS/T447-1-2002铝及
铝合金晶粒细化剂 第1部分：铝一钛一硼合金线材YS/T489-2005细晶铝锭YS/T491-2005变形铝及铝合金
用熔剂YS/T492-2005铝及铝合金成分添加剂YS/T590-2006变形铝及铝合金扁铸锭YS/T680-2008铝合金建
筑型材用粉末涂料勘误

Page 3



第一图书网, tushu007.com
<<变形铝合金材料标准汇编>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 4


