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内容概要

自本汇编第2版于2003年出版以来，经过2005年标准的清理整顿和2007年以来标准化的大发展，本汇编
的许多内容都发生了变化，因此有必要重新修订。
冶金机电标准化技术委员会和中国标准出版社的有关人员共同完成了此次修订工作，使本书能够及时
反映冶金机电标准最新的制修订情况，更好地满足广大读者的需求。
    《冶金机电设备标准汇编》第3版分为上、下两册。
上册包括冶金通用设备综合标准，炼焦、烧结设备标准，冶炼设备标准，铸锭、连铸设备标准，冶金
加热、热处理设备标准等五部分；下册包括轧制设备标准、冶金设备制造通用技术条件、其他设备及
备件标准等三部分。
    本书是《冶金机电设备标准汇编》第3版的上册。
全书共收入截至2009年9月底发布的标准48项，其中国家标准5项，行业标准43项。
与第2版相比，新增标准6项、更新标准8项、废止标准2项。
    本书所收集的国家标准和行业标准的属性（推荐性或强制性）已在目录中标明，标准年号用四位数
字表示。
鉴于部分标准是在标准清理整顿前出版的，目前尚未修订，故正文部分仍保留原样（包括标准正文中
“引用标准”或“规范性引用文件”一章中的标准的属性），但其属性以本汇编目录中标明的为准，
读者在使用这些标准时请注意查对。
    鉴于本汇编收录的标准发布年代不尽相同，汇编时对标准中所使用的计量单位、符号等未作改动。
    本汇编目录中部分行业标准年代号后加“（××××）”，表示该标准在××××年进行了确认，
但未重新出版。
    本次收录的所有标准均为2005年经中国国家标准化管理委员会与国家发展和改革委员会清理整顿之
后现行有效的标准。
    本书可供冶金、机械、建材、建筑、石化等行业的技术人员、工程设计人员、质量检验监督人员使
用，也可供采购、管理、国际贸易、对外交流人员参考。
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一、轧制设备标准　GB/T 1503--2008铸钢轧辊　GB/T 1504--2008铸铁轧辊　GB/T 13313--2008轧辊肖氏
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拉拔机组　YB/T 027 1992 SY型高刚度轧钢机　YB/T 128--1997焊管轧辊技术条件　YB/T 137--1998
（2006）二十辊轧机锻钢工作辊　YB/T 139--1998（2006）复合铸钢支承辊　YB/T 181--2000（2006）  
电渣熔铸合金钢轧辊　YB/T 4054--2006无缝钢管常用穿孔顶头技术条件　YB/T 4056--2006金属板材矫
正机工作辊技术条件　YB/T 4064--1991  金属带材开卷机卷筒与卷取机卷筒技术条件　YB/T
4070.1--2006金属剪切刀片技术条件剪板机和剪断机刀片　YB/T 4070.2--2006金属剪切刀片技术条件圆
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术条件  张力减径机轧辊和定径机轧辊　YB/T 4124.2--2004热轧无缝钢管轧辊技术条件连轧机轧辊
　YB/T 4172--2008线材和棒材轧机导卫装置　YB/T 5223--2005金属热切圆锯片二、冶金设备制造通用
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造通用技术条件  高锰钢铸件　YB/T 036.5--1992  冶金设备制造通用技术条件铜合金铸件　YB/T
036.6-1992冶金设备制造通用技术条件铝合金铸件　YB/T 036.7--1992。
  冶金设备制造通用技术条件锻件　YB/T 036.8--1992  冶金设备制造通用技术条件  锤上自由锻件加工余
量与公差　YB/T 036。
9--1992  冶金设备制造通用技术条件  水压机自由锻件加工余量与公差　YB/T 036.10一1992  冶金设备制
造通用技术条件锻钢件超声波探伤方法　YB/T 036.11--1992冶金设备制造通用技术条件焊接件　YB/T
036.12--1992  冶金设备制造通用技术条件  耐磨合金堆焊　YB/T 036.13--1992  冶金设备制造通用技术条
件  氧乙炔焰金属粉末喷涂　YB/T 036.14--1992  冶金设备制造通用技术条件  氧一乙炔焰自熔合金粉末
喷　YB/T 036.15一l992冶金设备制造通用技术条件电刷镀　YB/T 036.16--1992  冶金设备制造通用技术条
件热处理件　YB/T 036.17--1992冶金设备制造通用技术条件机械加工件　YB/T 036.18--1992冶金设备制
造通用技术条件装配　YB/T 036.19--1992冶金设备制造通用技术条件涂装　　YB/T 036.20--1992  冶金设
备制造通用技术条件  管道与容器防锈　YB/T 036.21--1992冶金设备制造通用技术条件包装三、其他设
备及备件标准　GB/T 13343--2008矿用三牙轮钻头　GB/T 13344--1992潜孔冲击器和钻头　YB/T
029--1992通用型球形补偿器技术条件　YB/T 064--1994液压抓具　YB/T 074--1995（2005）  冶金用快速
数字测温仪技术条件　YB/T 089.1--1996（2006）  冶金吊具分类　YB/T 089.2--1996（2006）冶金吊具技
术条件　YB/T 162 1999动态电阻应变仪低周频率响应检定规程　YB/T 182 2000（2006）  冶金企业热缩
型电缆头制作工艺标准　YB/T 3216--1988 J系列潜孔冲击器及钻头　YB/T 3219--1988（2005）  风机转子
制造技术条件　YB/T 3221.1--1988湿式盘型强磁选机技术条件　YB/T 3221.2--1988湿式盘型强磁选机检
验规范　YB/T 3222--1988（2005）CY型铲运机技术条件　YB/T 3226--1988高铬抗磨铸铁衬板技术条件
　YB 4061 1991铁路机车、车辆用车轴　YB/T 4122--2004微机继电保护运行技术管理规程
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