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内容概要

为方便广大用户快捷查阅和使用离子交换树脂产品标准和测试方法标准，西安热工研究院有限公司和
中国标准出版社第二编辑室特将有关离子交换树脂的产品标准和测试方法标准汇编成册，形成了《离
子交换树脂标准选编》。
本书收录了我国已颁布的离子交换树脂性能及其测定方法国家标准和行业标准34项，按产品标准、测
试方法标准、报废标准、选用导则分类。
其中，国家标准（GB）19项（产品标准5项，性能测定方法标准14项），化工行业树脂产品标准（HG
）7项，电力行业标准（DL）8项。
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编辑推荐

为方便广大用户快捷查阅和使用离子交换树脂产品标准和测试方法标准，西安热工研究院有限公司和
中国标准出版社第二编辑室特将有关离子交换树脂的产品标准和测试方法标准汇编成册，形成了《离
子交换树脂标准选编》。
本书收录了我国已颁布的离子交换树脂性能及其测定方法国家标准和行业标准34项，按产品标准、测
试方法标准、报废标准、选用导则分类。
其中，国家标准(GB)19项(产品标准5项，性能测定方法标准14项)，化工行业树脂产品标准(HG)7项，
电力行业标准(DL)8项。
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