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内容概要

内 容 提 要
本书为高等医药院校药物制剂及药学（本科）专业用的教
科书，书中简要地叙述了药用高分子材料的基本知识（命名、
构成、分类、结构和化学）及这些材料涉及药物制剂研究和
生产方面的理化特性；具体介绍了40种药用高分子材料的来
源、制法、性质和应用。
此外对药用高分子包装材料也作了
简述。
本书内容丰富新颖，涉及面广，对一些近年国外新开
发的药用辅料也作了介绍。
本书可作为教科书及药物制剂厂、
研究部门的参考书。
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