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内容概要

本书以翔实的内容介绍了车身材料、涂料、涂料的调色等车身涂装的基础知识，系统地讲述了车身结
构、常用喷涂设备和工具的使用维护、车身涂装工艺、涂层常见的病态与防治修复方法等车身涂装的
专业知识，并介绍了涂装安全生产及安全防护等相关知识。
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章节摘录

　　第一章　车身涂装基础知识　　第一节　车身材料　　1.汽车车身金属材料主要有哪些？
　　汽车上的零件绝大多数是由金属材料制成的，应用在汽车车身上的金属材料通常分为黑色金属材
料和有色金属材料。
　　（1）黑色金属材料　　汽车上所用的金属材料主要是黑色金属材料。
由于纯金属的强度都较低，难以满足实际需要，而且成本也高，故实际生产中多使用由两种或两种以
上金属或一种金属与非金属元素组成的合金材料，如钢（也称碳素钢）就是由铁和碳元素组成的。
我们平时所指的黑色金属主要指钢铁，钢铁是汽车上用量最多的金属。
按铁碳合金中含碳量的多少，钢铁可作如表1-1所示划分。
　　碳素钢中若加入一些其他合金元素就成为合金钢，具有某些特殊性能的合金钢又可称为特殊钢。
　　（2）有色金属材料　　除钢、铁以外，具有各种不同颜色的金属称为有色金属，例如，铜为紫
红色，铝、镍、锡等呈银白色，锌是淡灰色等。
汽车上应用的有色金属材料主要有铝及铝合金、铜及铜合金、轴承合金等。
　　2.铸铁的分类及特性有哪些？
在汽车上的应用范围如何？
　　铸铁也称生铁，是指含碳量在2.11％～6.67％的铁碳合金，实际使用的铸铁含碳量多在4％以下，
因含碳量>4％的铸铁性能极差。
铸铁中一般还含有Si（硅）、S（硫）、P（磷）、№（锰）等元素。
　　由于铸铁具有良好的铸造性能、耐磨性、减振性和易加工性，生产成本又低，因此被广泛地应用
在汽车上，如汽车上的发动机气缸体、气缸套、飞轮、带轮、变速器壳、后桥壳体等，总计占汽车质
量的一半左右。
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