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内容概要

本书以有关国家及部颁法规、标准、规程、导则、条例、制度等为依据，结合我国火力发电厂的实际
情况，重点阐述火力发电厂锅炉、汽轮机的主要部件金属监督技术、质量控制与评定、常见金属缺陷
和事故分析。
    本书注重实用性，收集了大量的资料、数据和实例，力求系统性，突出实践性。
    本书可供从事火力发电厂金属监督工作的广大科技人员使用，也可供从事电力建设、电力设备制造(
修造)、试验研究等工作的工程技术人员和高等院校相关专业师生参考。
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