
第一图书网, tushu007.com
<<怎样进行混凝土结构工程施工>>

图书基本信息

书名：<<怎样进行混凝土结构工程施工>>

13位ISBN编号：9787508376004

10位ISBN编号：7508376005

出版时间：2009-1

出版时间：中国电力出版社

作者：王毅 编

页数：278

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<怎样进行混凝土结构工程施工>>

前言

　　随着我国国民经济持续、健康、快速地发展，工程建设水平也取得了长足地提高与发展，各种工
程施工新技术、新材料、新设备、新工艺得到了广泛的应用。
同时，近年来国家有关部门为满足工程建设行业发展的需要，对工程设计、施工、监理的相关标准、
规范进行了大规模的修订与编制，这就对广大工程建设行业的从业人员的技术水平素质和管理能力提
出了更高的要求。
　　针对现阶段我国工程建设行业的实际情况，从事工程施工作业的人员大多是农村劳动力富余人员
。
他们具有很高的劳动热情，工作勤恳，但从另一方面来看，他们的文化水平普遍不高，这严重制约了
我国工程建设水平的提高。
如何在工程建设水平快速发展的今天，提高广大工程建设从业人员的整体素质，进一步提高工程建设
技术水平，加快工程施工进度，确保工程质量，使我国工程建设水平迈向一个新的台阶，是广大工程
技术人员和管理人员的伟大使命。
　　《工程建设十万个怎么办》系列丛书是一套基础性的读物，它主要针对广大工程建设从业人员应
掌握的政策法规、标准规范、专业知识和操作要求，以指导广大工程建设从业人员如何进行工作为原
则，从最基础的角度，对从工程项目管理、设计、施工、监理等方面经常遇到的疑点、难点，逐一提
出问题，并用简洁的语言辅以必要的图表，逐一加以分析、解决。
　　《工程建设十万个怎么办》系列丛书以一问一答的形式来阐述工程建设过程中的技术性问题。
它的特点是问题涉及面广，注重收集和整理成功的工程施工经验，通俗易懂，随查随用，解答针对性
强，融专业技术知识和质量管理实施细则以及相关新的法规、标准和规范于一体，内容丰富。
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内容概要

　　《怎样进行混凝土结构工程施工》以现行的混凝土结构工程施工相关的国家标准、行业标准为依
据，以“怎么办”的问答形式进行编写，包括混凝土工程材料要求、钢筋工程、模板工程、混凝土工
程、预应力工程、装配式结构工程、混凝土结构工程施工质量验收等内容。
　　《怎样进行混凝土结构工程施工》可供建设工程项目施工人员、监理人员及管理人员参阅、使用
。
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章节摘录

　　第一章　混凝土工程材料要求　　第一节 水　泥　　1.水泥的主要物理性质有哪些?　　水泥的物
理性质也称建筑技术性质，主要包括水泥的细度、水泥的需水性、水泥的凝结时间和水泥的安定性等
几个方向。
　　（1）细度也称分散度，是指物料颗粒粗细的程度。
水泥细度是水泥质量的重要指标之一。
水泥颗粒过粗，会使其失去活性，仅起填充作用；水泥太细则会增加需水量，导致混凝土干缩增加。
同时高细度的水泥会使混凝土抗冻融循环的耐久性降低。
此外，增加细度会使水泥凝结时间缩短。
　　（2）水泥的需水性通常有两种表示方法，一种是净浆标准稠度用水量，另一种是水泥胶砂流动
度。
　　（3）水泥加水拌和制成标准稠度净浆，随着时间的推移，水泥浆逐渐失去塑性，形成具有一定
强度的硬化体。
这个过程称为水泥的凝结过程，这个过程所需的时间称为凝结时间。
从水泥加水拌和起，到标准稠度净浆开始失去塑性的时间称为初凝时间。
从水泥加水拌和起，到标准稠度净浆完全失去塑性的时间称为终凝时间。
　　（4）水泥和水后在硬化过程中一般都会发生体积变化。
反映水泥硬化后体积变化均匀性的物理性质就是水泥的体积安定性各简称水泥安定性。
　　2.什么足通用硅酸盐水泥?其分为哪几类?　　通用硅酸盐水泥是以硅酸盐水泥熟料和适量的石膏及
规定的混合材料制成的水硬性胶凝材料。
　　通用硅酸盐水泥按混合材料的品种和掺量分为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、
火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。
　　3.混凝土工程对水泥选用有怎样的要求?　　普通混凝土工程中水泥应采用硅酸盐水泥、普通硅酸
盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥或粉煤灰硅酸盐水泥。
　　普通混凝土中所用水泥的强度等级由设计确定，但不宜低于42．5级。
　　钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化合物的水泥。
　　⋯⋯
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