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内容概要

本书从材料的角度出发，通过全面研究水工碾压混凝土的抗裂性能认识碾压混凝土的抗裂性能优于常
态混凝土，提出了提高碾压混凝土压混凝土的变形性能的方法和措施。
本书的主要内容有混凝土裂缝的发展、碾压混凝土的变形性能、碾压混凝土的热学性能和提高碾压混
凝土抗裂性能的研究等。
　　本书可作为碾压混凝土科研、设计、施工等人员的参考书，也可作为高等院校水工结构建筑材料
专业的教学参考书。
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作者简介

刘数华，1978年生，江西吉安人，工学博士，从事高性能水泥基材料研究。
2001年6月、2003年6月、2005年12月在武汉大学分别取得工学学士、硕士和博士学位，2006年1月进入
清华大学土木工程系建筑材料研究所进行博士后研究。
在国内外期刊、会议上发表学术论文四十余篇，并曾获“武
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编辑推荐

　　《水工碾压混凝土的抗裂性能》从材料的角度出发，首先全面研究水工碾压混凝土变形性能和热
学性能，提出改善水工碾压混凝土变形性能和热学性能的方法；其次，将碾压混凝土变形性能和热学
性能与常态混凝土进行对比，得出碾压混凝土的抗裂性能优于常态混凝土的结论，为大力推广碾压混
凝土技术提供理论依据；最后，提出提高水工碾压混凝土抗裂性能的方法，从而达到预防或减少裂缝
的出现、提高水工碾压混凝上运行的安全性和使用寿命的目的。
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