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内容概要

　　本书由实验室基本知识、土木工程材料实验、土力学与地基工程实验和附录4个部分组成。
其中土木工程材料实验包括了材料基本物理性质实验内容和水泥、集料、普通混凝土、砂浆、钢筋、
沥青基本性能实验内容。
土力学与地基工程实验包括了土的物理性质即密度、含水率、颗粒分析、击实、界限含水率实验内容
和土的力学性质即固结、剪切、渗透及三轴实验内容。

《土木工程材料实验》内容翔实具体，具有很强的操作性，可作为土木工程专业本科生实验教材，也
可作为材料检测工作者的参考书。
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编辑推荐

　　土木工程材料是一门实践性很强的科学。
实验教学在土木工程材料课程教学中居重要地位。
为了配合土木工程材料和土力学与地基工程教学，编写了面向土木工程专业的《普通高等教育“十二
五”规划教材：土木工程材料实验》教材。
　　《普通高等教育“十二五”规划教材：土木工程材料实验》由实验室基本知识、土木工程材料实
验、土力学与地基工程实验和附录4部分组成。
其中土木工程材料常用材料的实验内容共计45个，土力学与地基工程实验包括了土的物理性质和力学
性质实验内容10个。
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