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内容概要

本书依据GB 50345-2004《屋面工程技术规范》、GB 50207-2002《屋面工程质量验收规范》等规范、规
程和标准，并结合工程实践编写而成。
全书介绍了屋面工程设计施工的基本规定，并在书中第2～7章详细讲述了屋面卷材防水工程、屋面涂
膜防水工程、屋面刚性防水工程、屋面接缝密封防水工程、屋面保温隔热工程、瓦屋面防水工程等各
类型屋面工程的材料要求、施工工艺和质量要求等，并在相应章节针对具体工程提供了相应的工程方
案案例。
此外，书中第8章还专门探讨了屋面工程常见专项工程的质量控制和质量验收的内容。
    本书理论性和实践性兼备，适合从事屋面工程的设计、施工、监理等相关专业人员使用以及各大专
院校相关专业的师生使用，是屋面工程相关从业人员不可多得的参考书。
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章节摘录

　　（5）化纤胎改性沥青防水卷材　　化纤胎改性沥青防水卷材是以聚酯毡为胎体，以再生橡胶改
性石油沥青为浸渍涂盖层，以塑料薄膜为隔离层，经过选材、配料、混合共熔、浸渍、复合、冷却、
检验、分卷、包装等工序加工制成的防水材料。
　　1）特点　　①延伸率大，使用寿命长，能较好地适应基层伸缩或开裂变形的要求，能保证建筑
防水工程的质量和防水层的使用寿命。
　　②其耐热性、耐低温性和延伸性能都有明显的提高，可在较低的气温环境下施工；重量轻，施工
工艺简单。
　　2）适用范围。
化纤胎改性沥青防水卷材适用于建筑物屋面、地下室、蓄水池等部位的防水防潮等。
　　（6）自粘性化纤胎橡胶改性沥青复合防水卷材　　自粘性化纤胎橡胶改性沥青复合防水卷材以
化纤薄毡作胎体，采用自粘复合的结构，根据对卷材不同层次（面层、中层和底层）的功能要求分别
复合不同性能的高聚物与再生橡胶改性沥青，其面层抗老化性能好，中层耐穿刺性强，底层为蠕变性
大的压敏胶，具有较强的粘结性。
　　1）特点　　①自粘性橡胶沥青复合卷材的面层是用涂有防粘剂的铝箔、彩色隔离层或隔离纸成
卷，底层的高聚物改性橡胶沥青压敏胶具有较强的粘结性、基层适应性强，开卷后即可直接粘贴在找
平层上，卷材与卷材之间也可自行搭接，施工工艺简便。
　　②自粘性橡胶沥青复合卷材耐高低温性能好，延伸率大，使用寿命长，工程造价低廉，是一种理
想的中档防水材料。
　　2）适用范围。
自粘性橡胶沥青复合卷材适用于工业与民用建筑屋面、地下室、桥梁等工程的防水防潮，也可用于老
油毡屋面的返修和刚性自防水屋面的维修等。
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编辑推荐

　　看案例，学技术，精选案例，助您轻松上手。
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