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内容概要

崔国明、刘志远主编的《金属材料与热处理》是全国高等职业教育机电类“十二五”规划教材。
该教材主要由金属学、热处理原理及工艺、常见金属三大部分组成。
全书共分11章，主要内容包括金属材料的性能，金属的晶体结构与结晶，合金的结构与相图，铁碳合
金相图及碳素钢，金属的塑性变形及再结晶，钢的热处理原理及工艺，常用的金属材料等。
此外，本书还简单介绍了非金属材料的知识，作为拓展或选学内容。

《金属材料与热处理》可作为高职高专院校、成人高校、本科院校举办的二级职业技术学院、民办高
校机械、机电类专业的通用教材，也适用于五年制高职、中职的相关专业教学用书，并可作为相关工
程技术人员的参考书或企业职工培训教材。
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