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内容概要

本书较全面系统地介绍了金属材料的腐蚀机理和腐蚀控制方法，对金属材料腐蚀的基本原理以及发生
腐蚀的热力学和动力学理论进行了较详细的阐述，同时对材料在各种条件下产生局部腐蚀、应力腐蚀
和氢脆的现象、特征、过程、机制及试验方法进行了讲述，并讨论了发生腐蚀的影响因素及防护措施
。
　　本书可作为高等学校材料科学与工程专业的本科生和研究生教材，同时也可作为相关专业技术人
员的参考书。
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