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内容概要

本书是国防科工委“十五”规划重点教材。
本书以材料连接过程中的界面行为为切入点来阐述连接接头形成的物理本质。
本书主要结合钎焊和扩散连接过程，重点论述材料过程中的固相与固相和固相与液相之间的相互作用
问题，分析讨论接头形成过程所涉及到的溶解、扩散、氧化膜去除、界面反应及反应路径等与界面行
为相关的问题。
    本书可作为材料加工工程学科的硕士研究生的主要专业课教材，还可作为焊接技术与工程专业本科
生和材料成形及控制工程专业研修焊接方向的本科生的教学参考书，也可供从事材料连接工作的研究
人员和工程技术人员参考。
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