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内容概要

本书分上篇和下篇两部分。
上篇主要介绍沥青与沥青混合料的基本理论和基础知识，主要包括沥青、石料与集料、沥青混合料的
组成结构、技术性质、检测方法和技术标准，沥青混合料的配合比设计方法以及级配设计的算例。
为了配合我国目前沥青路面常用材料的研究和应用，下篇重点介绍了沥青流变学、改性沥青、沥青混
合料的路用性能、配合比设计方法及算例，沥青混合料施工质量控制和新型沥青与沥青混合料等内容
；同时，为了扩大知识面，介绍了目前常用的新型沥青与沥青混合料评价方法、设计方法和质量控制
方法等。
    本书可用作高等学校交通土建工程专业、道路桥梁与渡河工程专业本科生教材，下篇还可作为道路
与铁道工程专业的硕士研究生的教材。
同时，本书可供相关部门科研、设计、施工、管理、生产人员参考。
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作者简介

谭忆秋，女，1969年生，吉林德惠人。
哈尔滨工业大学博士后、教授、博士生导师，教育部新世纪优秀人才。
兼任美国AAPT会员、黑龙江省复合材料学会理事、黑龙江省公路学会青年学会秘书等职。
主要从事道路材料功能特性与应用研究。
主持国家“十一五”科技支撑项目、国家“八
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