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内容概要

邹艳琴编著的《道路建筑材料(21世纪高等职业教育系列规划教材)》主要阐述道路工程、桥梁工程及
其附属结构物中常用材料的技术性能和质量要求、性能影响因素及其评价方法、混合料的组成设计方
法及其工程应用的综合知识。

全书共由两个单元，9个模块组成。
第1单元共5个模块分别为：岩石材料、沥青材料、水泥与石灰、聚合物与钢材。
第2单元共4个模块分别为：沥青混合料、水泥混凝土与砂浆及各类稳定混合料。
每个模块设若干试验实训项目，按照最新颁布的国家规范及行业标准，引导学生通过实际操作掌握材
料试验目的与适用范围、仪器设备与试样制备、试验步骤、计算与结果整理及分析等基本技能。

《道路建筑材料(21世纪高等职业教育系列规划教材)》可作为高等职业院校土木工程专业教学用书，
也可作为远程教育公路与桥梁等专业教学用书，还可供从事公路施工、试验检测工作的工程技术人员
学习参考。
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