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内容概要

内容简介
全书共11章，其中金属学原理部分共7章，为加强基础拓宽专业知识面，另外增加陶瓷、
高分子、复合材料及功能材料的基础知识4章。
本书为专业基础课，它注意到与后续专业课的
配合与衔接。

本书可作为材料科学与工程专业、金属材料及热处理专业，以及机械类的铸造、焊接和塑
性加工成形各专业的教科书，也可作为有关工程技术人员参考用书。
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