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内容概要

　　《金属材料及热处理实验教程》是根据材料成形及控制工程专业（本科）金属材料工程系列课程
实验的教学要求编写的，内容包括金属学、金属材料及热处理、材料力学性能、金属断口分析、材料
微观分析技术、无损检测等课程的常规实验。
《金属材料及热处理实验教程》既介绍了实验的基本原理，又说明了实验的操作方法，可作为材料成
形及控制工程专业金属材料工程系列课程实验教学的教材，也可供相关专业技术人员参考。
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实验三 二元、三元合金的显微组织观察实验四 碳钢的热处理组织观察实验五 合金的热处理组织观察
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性实验二十五 热处理综合实验实验二十六 钢的化学热处理实验二十七 钢的渗碳层的测定第三章 力学
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编辑推荐

本书是根据材料成形及控制工程专业（本科）金属材料工程系列课程实验的教学要求编写的，内容包
括金属学、金属材料及热处理、材料力学性能、金属断口分析、材料微观分析技术、无损检测等课程
的常规实验。
本书既介绍了实验的基本原理，又说明了实验的操作方法，可作为材料成形及控制工程专业金属材料
工程系列课程实验教学的教材，也可供相关专业技术人员参考。
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