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内容概要

电化学是一门建立在实验基础上的较为抽象的学科，具有应用面广、实践性强的特点，涉及能源、材
料、生命以及环境等学科。
电化学实验是验证、巩固和补充课堂讲授的理论知识的必要环节，可有效提高学生综合设计与创新的
能力和分析与解决实际问题的能力。
     本教材编写了部分经典电化学实验，主要突出验证性实验的应用背景及研究前沿；同时，根据国内
外电化学应用发展动态，编写了部分应用性较强的实验，以激发学生的学习兴趣和创造性思维。
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章节摘录

插图：恒电位法也叫控制电位法，就是将研究电极的电极电位依次恒定在不同数值下，同时测量相应
的稳态电流值。
将所测定的一系列电位值对电流值作曲线，即得稳态恒电位极化曲线。
在这种情况下，电位是自变量，电流是因变量，极化曲线表示电极反应速度（即电流密度）与电极电
位之间的关系。
稳态恒电位法既可测定阳极极化曲线，也可测定阴极极化曲线，尤其适合测定电极表面状态发生某种
特殊变化的极化曲线。
如镀铬过程的阴极极化曲线和具有钝化行为的阳极极化曲线，这类具有复杂形状的极化曲线用恒电流
法是测量不出来的，只能用恒电位法才可得到真实完整的极化曲线。
恒定电极电位的方法有两种：一种是经典恒电位法，由于这种方法精度差、操作不便，目前已很少使
用；另一种是采用恒电位仪提供恒定电位通过电子线路的反馈作用自动控制电极电位恒定。
由于恒电位仪可以迅速、准确测量，测量过程可以自动控制，因而获得广泛应用。
本实验利用电化学工作站中的恒电位部分。
金属的阳极过程是指金属作为阳极电化学溶解的过程。
在化学电源、电解、电镀、金属腐蚀及防护方面的研究和实际应用过程中，都涉及到金属的阳极过程
，因此研究金属的阳极行为具有重要的实际意义。
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编辑推荐

《实验电化学》：中国地质大学(武汉)实验技术研究项目资助
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